                 Le tubage : 


                   Lorsque la taille du trou le permet (Passe coque , manche à air) , on procède à l’élimination du Balsa sur environ 10mm que l’on remplace par du mastic armé (Choucroute) . 

                  Cette méthode peut aussi s’appliquer , à peu de chose près , à un simple trou de vis .



Éventuellement , pose d'une contre plaque pour une meilleure répartition des efforts 





Entretoises en inox





Grattage du Balsa





Remplissage à la choucroute





       Après polymérisation ,perçer au diamètre de la vis





         Percer à un diamètre supérieur à


celui de la vis (10 pour une vis de 5)et remplir le trou de choucroute .
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